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Referentie Object: Witte Kruislaan 55, Hilversum
Project nummer 18040037 Rapportage datum: 4-4-2018
Ref lab Plaats monstername Materiaal Resultaat Opmerkingen
of omschrijving
18040037001 (Glitterhart 43/17 - 30/11 Make-Up Tremoliet Duidelijk vezels aangetroffen van

tremoliet in de perzikkenkleur

18040037002 [Diamond Hart 43/17 - 30/11 Make-Up Delfstof Tremoliet Delfstof aangetroffen in de paarse
kleur. Geen asbestiforme vezels
aangetroffen.

18040037003 [Square Diamond 37/17 - 30/11 Make-Up Niet aangetroffen Blauwe poeder beoordeeld

18040037004 [Make-Up set Claires blauw Make-Up Niet aangetroffen Groene poeder beoordeeld

43/17 - 30/11

18040037005 |Make-Up kit diamond / telefoon Make-Up Tremoliet Duidelijk vezels aangetroffen van
tremoliet in de donker roze kleur

18040037006 [Star diamond 33/17 - 30/11 Make-Up Niet aangetroffen Perzik en paarse kleur beoordeeld

18040037007 (Small diamond hart 33/17 - Make-Up Niet aangetroffen Huidskleur beoordeeld
30/11

18040037008 |Eye shadow Claires 36/17 - Make-Up Niet aangetroffen Huidskleur beoordeeld
27/01

18040037009 |Make-Up set Claires zilver 08/17 Make-Up Niet aangetroffen Perzik en blauw beoordeeld
-27/11

18040037010 [Make-Up set Claires blauw Make-Up Niet aangetroffen Roze en wit Beoordeeld

07/17 -27/11

Opmerking:

Vaststelling van soort en type vezel vindt plaats door vergelijking van de aangetroffen elementspectrum met onze databank.
Binnen de EEG(publicatie 97/69/EG) geldt voor:

Minerale vezels: gehalte (Na20+K20+Ca0O+MgO+BaO) >18%

Keramische vezels: gehalte (Na20+K20+CaO+MgO+Ba0) <18%

Chrysotiel, Amosiet, Crocidoliet, Anthophyliet, Tremoliet Actinoliet

Classification fibre contamination from surfaces in categories
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Referentie Object: Witte Kruislaan 55, Hilversum

Project nummer 18040037 Rapportage datum: 4-4-2018
Ref lab Plaats monstername Materiaal Opmerkingen
of omschrijving Resultaat
18040037011 |Eye shadow pad 15/17 - 27/01 Make-Up Niet aangetroffen Beige beoordeeld
18040037012 |Make-up etui 33/17 - 30/11 Make-Up Niet aangetroffen Rood beoordeeld
18040037013 (Rainbow Heart 43/17 - 30/11 Make-Up Niet aangetroffen Huidskleur beoordeeld

18040037011 Eye shadow pad 15/17 -27/01  Make-Up

Opmerking:

Vaststelling van soort en type vezel vindt plaats door vergelijking van de aangetroffen elementspectrum met onze databank.
Binnen de EEG(publicatie 97/69/EG) geldt voor:

Minerale vezels: gehalte (Na20+K20+Ca0O+MgO+BaO) >18%

Keramische vezels: gehalte (Na20+K20+CaO+MgO+Ba0) <18%

Chrysotiel, Amosiet, Crocidoliet, Anthophyliet, Tremoliet Actinoliet
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